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תשובון ל"בהלה לזהב"

1. א.
על איזו תכונה מפרידה מבוסס תהליך הפרדת הזהב בשלב הניפוי?
1. בשלב הניפוי התכונה המפרידה שעליה מבוססת ההפרדה היא גודל הגרגירים.
ב.
על איזו תכונה מפרידה מבוסס תהליך הפרדת הזהב בשלב "ההצפה"?

2.  בשלב "ההצפה" התכונה המפרידה היא הצפיפות (מסה ליחידת נפח) של הגרגירים.
2. א.
היכן לדעתכם נמצא הזהב לאחר הניפוי הראשון בנפה או בכלי שמתחתיה? 
1. לאחר הניפוי הראשון הזהב יהיה בכלי שמתחת לנפה, כי החורים בנפה גדולים מגרגרי הזהב, ולכן הוא יעבור דרכם לכלי. 
ב.
היכן הוא יימצא לאחר הניפוי השני? הסבירו.
2. בניפוי השני החורים שבנפה קטנים מגרגרי הזהב ולכן הזהב יישאר בנפה.
ג.
מדוע יש צורך בשני נפויים?

3. יש צורך בשני ניפויים כדי להפריד את הזהב מגרגירים קטנים ממנו וגם מגרגרים גדולים ממנו: גודל גרגרי הזהב קטן מחורי הנפה הראשונה וגדול מחורי הנפה השניה.  גרגרי הזהב הם בגודל בינוני. 
3. א.
אלו תכונות של הזהב מתאימות לייצור תכשיטים? 
תכונות הזהב המתאימות לייצור תכשיטים הן: 
1. אפשר למתוח ולרקע אותו כי כך אפשר לעבדו לתכשיטים עדינים ויפים; 
2. ברק מוסיף ליופי של התכשיט 
3. ותכונה נוספת וחשובה מאוד הזהב אינו מגיב עם החומרים בסביבה וכך אינו מאבד את הברק והצורה.
ב.
לאלו תכונות אין חשיבות בייצור זה. נמקו את תשובותיכם.
1. מתכת רכה ולכן אינה שומרת על צורתה, 
2. מוליכות טובה של חום והחשמל. 
3. צפיפות גדולה (משל המים).
4. במהלך הפרדת הזהב נמצא באחת הנפות חומר מבריק, ואחד הפועלים חשב שייתכן שהחומר הוא זהב. במעבדה בדקו את תכונות החומר הבלתי ידוע ונמצא שהחומר מוליך חום וחשמל היטב, מגיב עם מים וחמצן בטמפרטורת החדר, הוא בעל דרגת קושי גבוהה, ניתן למתיחה ולריקוע ובעל צפיפות גבוהה. 

      האם החומר הבלתי ידוע הוא זהב ?  כן / לא  (מחקו את המיותר)
כיצד הגעתם למסקנה זו ? 
לפי התוצאות החומר שנמצא אינו זהב מכיוון שזהב אינו מגיב עם מים וחמצן ואינו בעל דרגת קושי גבוהה.
*שאלות 5-6 מיועדות לתלמידים בכיתות ח שלמדו את הנושאים: יסודות מתכתיים ואל-מתכתיים:

5. לאיזו קבוצת יסודות שייך הזהב ? ציינו עוד שלושה יסודות השייכים לקבוצה זו.

      הזהב שייך לקבוצת המתכות. יסודות נוספים בקבוצה: אבץ, נחושת, אלומיניום, ברזל,  כסף.
6. אילו תכונות משותפות יש לקבוצת היסודות אליה שייך הזהב ?

התכונות המשותפות לקבוצת היסודות הן: כולן מתכות מוליכות חשמל וחום, מבריקות, ניתנות לריקוע ולמתיחה. 

משימת סיכום לקטע שקראתם

לאחר שקראתם את הקטע רשמו "תיאור תהליך" באמצעות תרשים זרימה שבו מתוארים השלבים השונים של התהליך הפרדת הזהב. תארו את המעברים בין השלבים באמצעות חצים. הקפידו על סדר השלבים.

תהליך הפרדת הזהב
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